
EKSTRAKSI DAN SINTESIS SENYAWA HEMATIT (Fe2O3) 
MELALUI METODE PRESIPITASI DARI BIJIH BESI DESA 

SUNGAI BAKAR KALIMANTAN SELATAN 

SKRIPSI 

untuk memenuhi persyaratan 
dalam menyelesaikan program sarjana Strata-1 Kimia 

Oleh: 

M. NOOR RIZKI PRATAMA
NIM. 1811012310013

PROGRAM STUDI KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

BANJARBARU 

JUNI 2022 


	EKSTRAKSI DAN SINTESIS SENYAWA HEMATIT (Fe2O3) MELALUI METODE PRESIPITASI DARI BIJIH BESI DESA SUNGAI BAKAR KALIMANTAN SELATAN
	untuk memenuhi persyaratan
	Oleh:
	PROGRAM STUDI KIMIA
	BANJARBARU JUNI 2022
	M. NOOR RIZKI PRATAMA NIM. 1811012310013
	Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
	DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
	Tabel Halaman
	DAFTAR GAMBAR
	Gambar Halaman
	Lampiran

	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Besi (Fe)
	2.2 Oksida Besi Hematit (Fe2O3)
	2.3 Metode Presipitasi
	2.4 Karakterisasi Oksida Besi
	2.5 Polietilena Glikol (PEG)

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
	3.2 Alat
	3.3 Bahan
	3.4 Prosedur Kerja
	3.4.2 Sintesis Hematit (Fe2O3)
	3.4.3 Analis Data

	BAB IV
	4.1 Karakterisasi Bijih Besi menggunakan XRF
	4.2 Karakterisasi Hematit menggunakan XRD
	4.2.1 Hasil Karakterisasi Sebelum Ekstraksi
	4.2.2 Hasil Karakterisasi XRD Setelah Ekstraksi
	4.2.3 Hasil Karakterisasi XRD Hasil Sintesis dengan Penambahan PEG
	4.3 Perbandingan Hasil Karakterisasi XRD
	4.4 Ukuran Kristal Oksida Besi Hematit (Fe2O3)

	BAB V KESIMPULAN
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Lampiran 1. Diagram alir prosedur penelitian
	B. Sintesis Hematit (Fe2O3)
	C. Analisis Data
	Lampiran 2. Hasil Karakterisasi XRF Sebelum Ekstraksi
	Lampiran 4. Hasil JCPDS Oksida Besi Hematit (Fe2O3)
	B. Setelah Ekstraksi
	Lampiran 5. Pengotor Pada Oksida Besi Hematit (Fe2O3) Hasil Sintesis dengan Penambahan PEG Berdasarkan Data JCPDS
	B. MoO2
	Lampiran 6. Hasil Perhitungan Luas Area dan FWHM Oksida Besi Hematit (Fe2O3)
	B. Setelah Ekstraksi
	A. Sebelum Ekstraksi
	B. Setelah Ekstraksi
	C. Hasil Sintesis dengan Penambahan PEG
	Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan




